количина није дељива са понуђеним паковањем, понуђач ће разлику надокнадити испоруком целог оригиналног паковања (кесице). 

За партију број 2: Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac, presvučen silikonom / voskom;
ставке на редном броју од 1 до 7: Лигатуре се могу понудити и у паковањима од 5-15 комада у кесици. У случају да тражена количина није дељива са понуђеним паковањем, продавац ће разлику надокнадити испоруком целог оригиналног паковања (кесице). 

За партију број 8 Polydixanone, sintetički, monofilamentni, roresorptivni konac; Тензиони профил: 75%-80% после две недеље, 70% после четири недеље, 50% после шест недеља. Ресорптивни профил 180-210 дана.
Партија бр. 9: Glycomer 631, sintetički, monofilamentni, resorptivni konac; Тензиони профил: 75% после две недеље, 40% после три недеље. Ресорптивни профил 90-110 дана.
Партија бр. 10: Lactomer 9-1, sintetički, upredeni, resorptivni konac sa omotačem; Омотач Caprolactone/Glycolide, Calcium Stearoyl Lactylate. Тензиони профил: 80% после две недеље, 30% после три недеље. Ресорптивни профил 56-70 дана.
Партија бр. 11: Polyglactin 910, sintetički, upredeni, resorptivni konac sa omotačem; Омотач Polyglactin 370, kalcijum stearat. Тензиони профил: 75% после две недеље, 50% после три недеље. Ресорптивни профил 56-70 дана.
Партија бр. 12: Polyglactin 910 sa triklosanom, sintetički, upredeni, resorptivni konac sa omotačem; Омотач Polyglactin 370, kalcijum stearat. Тензиони профил: 75% после две недеље, 50% после три недеље. Ресорптивни профил 56-70 дана.
Партија бр. 13: Polyglactin 910, sintetički, upredeni, brzoresorptivni konac sa omotačem; Омотач Polyglactin 370, kalcijum stearat. Тензиони профил: 50% после 5 дана, 0% после 10-14 дана. Ресорптивни профил 42 дана.
Партија бр. 14: Polygycolic Acid (PGA), sintetički, upredeni, resorptivni konac sa omotačem; Омотач Polycaprolate (caprolactone & glycolide) ili glyconate. Тензиони профил: 65% после две недеље, 35% / 35%-40% после три недеље. Ресорптивни профил 60-90 дана.
Партија бр. 15: Polygycolic Acid (PGA), sintetički, upredeni, brzoresorptivni konac sa omotačem;
Омотач Magnezijum stearat. Тензиони профил: 50% после 7 дана, 0% после 14 дана. Ресорптивни профил 45 дана.
Партија бр. 16: Poliglecaprone 25, sintetički, monofilamentni, resorptivni konac; Тензиони профил: 60% после 7 дана, 30% после 14 дана. Ресорптивни профил 90-120 дана.
Уколико нису испуњене тражене техничке карактеристике, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Цена:
Цена добара мора да буде изражена у динарима, са и без Пореза на додату вредност (у даљем тексту ПДВ). 

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија МО, Управе за снабдевање, Дирекције за набавку и продају ће поступити у складу са Чланом 57. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је обавезан да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити сходно Члану 58. Закона о јавним набавкама. Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Рок плаћања:

Плаћања у року од 30 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Рачун испоставља продавац купцу на основу потврђеног документа о преузимању добара од стране крајњих корисника, у року од 7 дана од испоруке добара односно потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорене спецификације и осталих писаних доказа о испуњењу обавеза предвиђених уговором.

Уколико продавац не достави рачун у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неисправна.                                                                                                                         стр.   10
